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Инженерно-геологические изыскания

Приложение   7
Результаты определения удельного электрического сопротивления  и коррозийности грунтов стали
	Номер выработки
	Глубина отбора пробы, м
	Удельное электросоп-ротивление

Ом(м
	Средняя плотность катодного тока,

А/м2
	Коррозий-ность грунта

	Скв.- 1
	2,0
	13,1
	0,168
	высокая

	Скв.- 2
	2,0
	11,3
	0,146
	высокая

	Скв.- 5
	2,0
	15,6
	0,201
	высокая

	Скв.- 7
	2,0
	12,4
	0,160
	высокая

	Скв.- 8
	2,0
	14,7
	0,190
	высокая

	Скв.- 10
	2,0
	12,6
	0,162
	высокая

	Скв.- 12
	2,0
	10,9
	0,140
	высокая

	Скв.- 13
	2,0
	9,1
	0,117
	высокая

	Скв.- 14
	2,0
	11,8
	0,151
	высокая

	Скв.- 15
	2,0
	7,8
	0,100
	высокая

	Скв.- 16
	2,0
	11,3
	0,150
	высокая

	Скв.- 17
	2,0
	15,1
	0,194
	высокая

	Скв.-18
	2,0
	8,8
	0,114
	высокая

	Скв.- 19
	2,0
	11,1
	0,142
	высокая

	Скв.- 20
	2,0
	20,0
	0,100
	высокая

	Скв.-21
	2,0
	12,6
	0,162
	высокая

	Скв.-22
	2,0
	7,8
	0,100
	высокая

	Скв.-23
	2,0
	15,7
	0,200
	высокая

	Скв.-24
	2,0
	12,0
	0,153
	высокая


Результаты определения коррозийной активности грунтов к бетону и железобетонным конструкциям

	Номер выработки
	Глубина отбора пробы, м
	Содержание мг на кг грунта
	Коррозийность грунтов

	
	
	сульфатов

SO42-
	хлоридов
Cl= SO42-х0.25+ Cl
	к бетону
	к железобетону

	Скв.- 1
	2,0-2,17
	180
	55
	неагрес.
	неагрес.

	Скв.- 2
	2,0
	150
	57,5
	неагрес.
	неагрес.

	Скв.- 5
	2,0
	50
	32,2
	неагрес.
	неагрес.

	Скв.- 7
	2,0
	120
	
50
	неагрес.
	неагрес.

	Скв.- 8
	2,0
	50
	32,5
	неагрес.
	неагрес.

	Скв.- 10
	3,0
	90
	40
	неагрес.
	неагрес.

	Скв.- 12
	3,0
	70
	37.5
	неагрес.
	неагрес.

	Скв.- 13
	3,0
	80
	40
	неагрес.
	неагрес. 

	Скв.- 14
	3,0
	70
	37,5
	неагрес.
	неагрес.

	Скв.- 15
	3,0
	150
	47,5
	неагрес.
	неагрес.

	Скв.- 16
	3,0
	90
	42,5
	неагрес.
	неагрес.

	Скв.- 17
	2,0-2,20
	140
	55
	неагрес.
	неагрес.

	Скв.-18
	2,0-2,17
	180
	55
	неагрес.
	неагрес.

	Скв.- 19
	2,0
	50
	32,5
	неагрес.
	неагрес.

	Скв.- 20
	2,0
	150
	57,5
	неагрес.
	неагрес.

	Скв.-21
	3,0
	90
	40
	неагрес.
	неагрес.

	Скв.-22
	2,0
	150
	57,5
	неагрес.
	неагрес.

	Скв.-23
	2,0
	70
	37,5
	неагрес.
	неагрес.

	Скв.-24
	2,0
	90
	40
	неагрес.
	неагрес.
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